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EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Record Qualifica Brasatura Forte
Brazing Procedure Approval Record (BPAR)

Certificato-N°/ Certificate No.: WB-04-24-0035

Organismo di Certificazione/ Certification Body:
Costruttore/ Manufacturer:

Indirizzo/ Address:

Codice, normativa / Codes, test standards:

BPS del Fabbricante N°: / Manufacturer's BPS No.:
Data esecuzione saggio / Date of welding:

Pagina/ Page: 1 di/ of 3

ITEC SRL

EMME ERRE IMPIANTI DI MARABOTTI RICCARDO
Via degli Acquaioli, 16 - 57121 - Livorno (LI)

PED 2014/68/UE - Annex | Par.3.1.2, UNI EN 13134:2002
MR31-42

07/05/2024

Campo di validita della qualifica/Range of Qualification

Processo di brasatura / Brazing process:
Tipo (i) / Tipe (s)
Tipo di giunto / Type of joint:

Sovrapposizione / Overlap [mm]:

Distacco / Clearance [mm]

Materiale (i) di base / Parent material(s):

Spessore materiale base / Parent metal thickness [mm]:
Diametro esterno / Outside diameter [mm]:

Tipo di materiale d’apporto / Filler metal type:

Tipo di gas di riscaldamento / Type of heating gas:
Designaz. EN flusso / Flux desing EN:

Posizione / Position:

Altro / Other :

Nome del Brasatore / Brazer name:

Punzone N° / Stamp No.:

Saggi eseguiti da / Brazing tests conducted by:

Rapporto di Prova N° / Laboratory report reference No.

912
Cannello Manuale

Giunti in Sovrapposizione

20,0

0,15+ 0,20

Gruppo 31 con Gruppo 31 secondo la ISO/TR 15608:2017
20,75+<3,0mmcon 20,75+ <3,0 mm
42,0 mm con 45,3 mm

UNI EN ISO 17672: CuP279

02 + C2 H2 (Ossigeno+Acetilene)

N.A.

Verticale Ascendente

N.A.

SIMONE MARABOTTI

SM

EMME ERRE IMPIANTI DI MARABOTTI RICCARDO
Via degli Acquaioli, 16 - 57121 - Livorno (LI)

240356-B-PT-RR; 240356-B-TR-RR; 240356-B-MM-RR

Si certifica che i saggi di prova sono stati preparati, brasati e controllati con esito soddisfacente in conformita ai requisiti del codice/norma UNI EN

13134 / Certified that test joints were prepared, brazed and tested satisfactorily in accordance with the requirem

standard indicated above.

Data di emissione
Date of issue:

Luogo:

Location: Montemurlo (PO)

Ispettore:

27/05/2024 Ispector:

Organismo di
Certificazione :
Certification Body:

RSB-B-CER-13134 REV.5

ITEC S.r.l. - Via Biella, 1 - 59013 Montemurlo (PO) - Tel. +39 0574 686915 - Fax +39 0574 684947 - e-mail: itec@itec-cert.it



